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Come venivano prodotti | materiali
adoperati per la costruzione degli edifici
in terra eruda della Sardegna? Quale era la
loro composizione? Quali erana le leeniche
tradizionali di riparazione e manutenzione
di tali edifici?

in questo velume Enrico Fodde illustra |
metadi adoperati prima dell’avvento della
meccanizzazione e spiega la natura
microscopica dei materiali.

5i tratta del primo studio generale sul ruolo



